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m Synpo, akciova spoleénost
Yoy A S.K. Neumanna 1316, Zelené Predmeésti
eafugb L 1105.2 532 07 Pardubice

Oddéleni hodnoceni a zkouseni
Zkugebni laboratoF é. 1105.2 akreditované CIA podle
CSN EN ISO/IEC 17025

PROTOKOL O ZKOUSCE
&. T 099/01/01

s o T|LITHOPLAST, s.ro,
Jméno a adresa zadavalele Branka 60, 624 00 Bmo :
Zkoudeny vzorek PENEFOL 750 (PE-LD) - - |
Stanoveni uc¢ink kapalnych |
PoZadovana zkouska chemikalii véetné vody Il
»  |dleésNiso17s |
Datum pfedénivzorku 127 Cervence 2006~~~ = o=
Evidenéni &lslo vzorku 291 e 1
Termin zkouseni _11.a29. spna 2006 o o
Zkousku proved! H. Severinova o o .
Protokol vypracoval E.Slechtova

Tento protokol o zkousce obsahuje 6 stran bez pfiloh

V Pardubicich dne 21. srpna 2006

vedouc! oddéleni hodnoceni a zkouseni

Vysiedky zkoudek se tykaji pouze pfedmétu zkousky. Tento protokol o zkousce
neznamena schvileni vyrobku. Protokol o zkousdce miZe byt reprodukovan jediné
cely, a to po pisemném schvéaleni zkusebni laboratofe a zadavatele.



SYNPO, akciova spoleénost, S.K.Neumanna 1316, Zelené Pfedmésti, 532 07 Pa
Cddéleni hednocenl a zkougeni, zkudebnl laboratof ¢ 1105 2 akreditovand CiA die CSN EN ISONEC

PROTOKOL O ZKOUSCE & T 098/01/01
Strana / celkem stran; 2/6
Potet ptiloh' 0

néazev vzorku
identifikace materidlu

zkusebni téleso, typ
metoda pfipravy
rozméry

stav povrchu

pouiité prostredi pro kondicionaci
Pougité zkusebni kapaliny

Doba a podminky expozice

Teploty a doby véech pouzitych
zplsobi suSeni

Metoda vizualniho hodnoceni

Sledované viastnosti, pouZité metody

Grafické znazornéni vysledkd
Provéfeni kapaliny po zkousce

Skuteénosti, které mohly ovlivnit
zkousku

PENEFOL 750 (PE-LD)
hydroizolatni folie na silazni zlaby
dalsi Odaje nejsou znamy

étverec
vysekanim
50 x 50 mm
hiadky, leskly

24h/23£2°C 150415 % rel. vih,

5 %-ni kyselina mlé€na

5 %-nl kyselina mravengi

§ %-ni kyselina octova

5 %-ni kyselina propionova

1 tyden/ 55 °C (dle poiadavku zakaznika)

lélesa pfed zkouskou nebyla ponofovéana a
suena

l&lesa byla hodnocena zvét§ovacim skiem a
porovnavana s neexponovanym télesem

viz tabulky hodnoceni
nepoZadovanoc
nepoZadovano
nepozorovany

[Hodnoceni zmén vzhledu zkuSebnich téles dle 5.5.1.3

S i)

" Kyselina | Kyselina | Kyselina j Kyselina |

it s mié&na mravené| octové | proplonova |
Barva 0 ) 0

Opacita 0 0 0 0
Leskly nebo matovy povrch 0 0 0 0
Vyskyt trhiin a prasklin 0 0 0 0

Viyskyt puchyru, kraterd apod. 0 o | o 0o |

Pritomnost odstranitelnych nedistot 0 1] 0 §
Lepkavost 0 0 0 0
Delaminace, zborcenl, jina deformace 0 0 0 0
Castetné rozpusténi 0 0 0 0




